
Silasoma
構造 Silasomaと紫外線吸収剤

⽪膚への浸透抑制効果
皮膚浸透試験（in vivo）
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皮膚の表面

さらさらとした
使用感 !!

紫外線吸収剤の違いで
幅広いラインナップ !!

壁材 (10%)
アミノ酸タイプ
表示名称：ポリシリコーン -35

シルクタイプ
表示名称：ポリシリコーン -14

または

紫外線吸収剤
内包物 (90%)

紫外線吸収剤を内包した
肌に優しいカプセル型UVカット成分‼

洗い流しやすさ
紫外線吸収剤残存率測定
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Silasoma®


